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Melos Granules EPDM 90 Shore A
Melos Granules TPE-V 90 Shore A

»Widerstandsfahige
Multitalente fur
Bodenbelagssystemec

Umweltvertraglich und
gesundheitsfreundlich

Starke Bodenbelage — mit Langlebi
EPDM und TPE-V Granulaten

9 O S h ore A Staubarm Konstant hohe Qualitit

Fur spezielle Anwendungen, wie geschliffene und versiegelte
Bodden, werden Melos Granulate mit einer Harte von 90 Shore A
24 Standardfarben
(bei diesem Spezial-
produkt auf Anfrage)

eingesetzt. Neuware

Das Material ermoglicht Oberflachen mit einem spezifizierten
Eigenschaftsprofil und hoher Widerstandskraft. Im System kon-
nen dadurch hohe Ruckstellkrafte beziehungsweise geringe

O /)
& Abschleifbar Druckfest

—
Hohe Ober-
flachenharte

» Hohe Oberflaichenhirte
Die Materialharte sichert eine hohe Widerstandskraft und ein

bleibende Verformungen realisiert werden.

homogenes Eigenschaftsprofil des Bodenbelags.



» Verfiighare Farben

PerlweiB Schiefergrau
Code: 46 2900 Code: 46 3100
RAL: 1013 RAL: 7015

Als Standardfarbe verfigbar, weitere auf Anfrage. RAL - Annaherungswert!

» Siebkurve 90 Shore A Granules 0,5 - 5,0 mm
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— Mittelwerte
Gemessen in Anlehnung an DIN 53477 mit einem optischen KorngréBenmesssystem in mm

» Siebkurve 90 Shore A Granules 2,5 - 6,0 mm
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Gemessen in Anlehnung an DIN 53477 mit einem optischen KorngréBenmesssystem in mm

» Produktinformationen

Eigenschaft Einheit
Polymerbasis

Dichte g/cm?3
Polymergehalt %
Harte Shore A
Zugfestigkeit MPa
ReiBdehnung %
Kérnung mm

*Technisch bedingte Eigenschafts- und Farbabweichungen und herstellungsbedingte Schwankungen sowie

Innovationen und technische Anderungen bleiben vorbehalten.

» Siebkurve 90 Shore A Granules 1,0 - 6,0 mm
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Abgebildete Produkte kénnen in ihrer Beschaffenheit vom tatsachlichen Produkt abweichen.

! Die RAL Farbtonangaben sind unverbindliche Annaherungswerte. Abweichungen der farblichen Wiedergabe

in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt.

<1,0 1,0-20 20-30 30-40 40-50 50-60 6,0-70 >7,0

— Mittelwerte
Gemessen in Anlehnung an DIN 53477 mit einem optischen KorngroBenmesssystem in mm

Wert* Prifung nach
EPDM TPE-V
1,60 1,55 DIN EN 1183-1
ca. 20 ca. 28 DIN EN ISO 3451-1
90 90 DIN ISO 7619-1
>5 >5 DIN 53 504
> 700 > 200 DIN 53 504

0,5-5,011,0-6,0und 2,5 - 6,0 (weitere Kérnungen auf Anfrage)
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